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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Βασικό αντικείμενο της Μεταλλουργίας είναι η εξαγωγή των μεταλλικών αξιών από τα μεταλλεύματά τους. Μέταλλα, όπως ο χαλκός, ο σίδηρος και το αλουμίνιο βρίσκονται στη φύση δεσμευμένα μέσα σε χημικές ενώσεις και για να ανακτηθούν στη γνώριμη ελεύθερη μεταλλική τους μορφή (στη μηδενική οξειδωτική τους βαθμίδα δηλαδή), απαιτείται η χημική τους κατεργασία. Συγκεκριμένα, στην άσκηση αυτή παρατηρήσαμε τις χημικές ιδιότητες του χαλκού αλλά και τις τεχνικές απομάκρυνσης και ανάκτησης του από υδατικά διαλύματα.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Προετοιμασία δείγματος χαλκού
Αρχικά, παίρνουμε ένα δοκιμαστικό σωλήνα και τον ζυγίζουμε στο ζυγό ακριβείας. Στη συνέχεια, προσθέτουμε μια μικρή ποσότητα ρινισμάτων χαλκού στο δοκιμαστικό σωλήνα και τον ξαναζυγίζουμε, για να μετρηθεί ακριβώς το βάρος του χαλκού.
	Βάρος δοκιμαστικού σωλήνα (g) : 22,0828

	Βάρος δοκιμαστικού σωλήνα + χαλκού (g) : 22,0949

	Βάρος χαλκού (g) : 0,0121



2. Διάλυση μεταλλικού χαλκού
  Μέσα σε απαγωγό αερίων προσθέτουμε σταγόνες πυκνού διαλύματος νιτρικού οξέος (HNO3) στο δοκιμαστικό σωλήνα μέχρι να έχουμε πλήρη διάλυση του χαλκού με αποτέλεσμα το διαλυμα να χρωματίζεται πράσινο και η αντίδραση που λαμβάνει χώρα είναι η εξής :
2NO3-(aq) + Cu (s) + 4H+(aq) → 2NO2 (g) + Cu2+ (aq) + 2H2O (l)

3. Καταβύθιση δισθενούς χαλκού
Στη συνέχεια προσθέτουμε σταγόνες Καυστικού Νατρίου (ΝaOH) 6Μ και αναδεύουμε το διάλυμα μέχρι να αποχρωματιστεί. Η αντίδραση που έγινε είναι η εξής:
Cu(NO3)2 + 2 NaOH  2 NaNO3 + Cu(OH)2 
       Όπου το Cu(OH)2 είναι γαλάζιο ίζημα.
4. Φυγοκέντρηση 
Για το διαχωρισμό των υγρών από τα στερεά γίνεται φυγοκέντρηση με εξάτμιση.

5. Θερμική διάσπαση υδροξειδίου του χαλκού
Ο δοκιμαστικός σωλήνας τοποθετείται πάνω από λυχνία Bunsen μέχρι το ίζημα να αλλάξει χρώμα. Η αντίδραση που γίνεται είναι η εξής :
Cu(OH)2   CuO + H2O

6. Διάλυση του οξειδίου του χαλκού
Στη συνέχεια  προσθέτουμε σταγόνες θειικού οξέος για να διαλυθεί το ίζημα, σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση :

CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O

7. Ανάκτηση μεταλλικού χαλκού
Προσθέσαμε σκόνη Zn
             CuSO4 + Zn  ZnSO4 + Cu
             H2SO4 + Zn  ZnSO4 + H2 
             Όπου το Η2 είναι αέριο
8. Ζύγιση ανακτημένου χαλκού
	Βάρος δοκιμαστικού σωλήνα + χαλκού (g) : 22,0933

	Βάρος χαλκού (g) : 0,0105



9. Υπολογισμός ποσοστού ανάκτησης 
             Ποσοστό Ανάκτησης = Τελική Μάζα/Αρχική Μάζα
             Π%= 100% = 86,77 %
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σε αυτήν την άσκηση μελετήσαμε ένα σύνολο χημικών διεργασιών, οι οποίες μετασχημάτισαν τον μεταλλικό χαλκό σε άλλα ενδιάμεσα προϊόντα και τέλος σε καθαρό μεταλλικό χαλκό. 








